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PERSPECTIVA GENERAL1

VOLUMETRIA

Tipo Cantidad Area Volumen

RECONSTRUCCION
DE CIMACIO

1 32.43 m² 867.71 m³
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ZAPATAS

* HORMIGON EN CAMARA SERA f'c ≥ 120 Kg/cm².

  SERA f'm ≥ 60 Kg/cm².
* LA RESITENCIA CARACTERISTICA DEL BLOCK

OBS.1

COLUMNAS

VIGAS
LOSAS 280 Kg/cm²

f'c fy

MUROS MAMPOSTERIA OBS. 1

* LA RELACION PARA EL MORTERO DE PEGA EN
  LAS JUNTAS DE LOS BLOQUES EN MUROS DE
  MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL SERA (1:3).

* EL ESPESOR MAXIMO PARA EL MORTERO DE PEGA EN LA
  JUNTA DE LOS BLOQUES DE MUROS DE MAMPOSTERIA
  SERA DE 2cm.
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1.-La separación de barras están dadas en metros.
Los diámetros de barras están expresados en pulgadas.

2.-La dirección del Refuerzo primero a colocar, corresponde
al Asignado con menor Espaciamiento.

3.-La planta de cimientos solo indica la Excavación de los
Muros y Columnas de carga.

NOTAS:

4.-Los muros con longitud, en planta, menor o igual a 1.00m
llevaran todas sus camaras llenas con una barra Ø3/8" en cada camara.

5.-Se deberá llenar la camara del block con una varilla de 1/2"
en cualquier lugar que reaccione viga.

PROFUNDIDAD DE DESPALANTEDf

LONGITUD DE EMPALME DE BARRAS CORRUGADAS
DIAMETRO DE LA BARRA          LONGITUD DE EMPALME MINIMA

1/2"                              65.00
3/4"                              100.00
1"                               130.00

3/8"                              50.00

     D(PULG.)                              Le(Cms.)

∅

ALAMBRE DULCE Cal.26

Le ∅

OBSERVACIONES:

Entiéndase por recubrimiento la distancia
entre la superficie del hormigón y la
barra más próxima (Ver Detalle "D1").

En cualquier caso no especificado el
recubrimiento deberá ser, por lo menos,
igual al diámetro de la barra.
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(kg/m)(cm²)
PESOAREA

0.713 0.560

∅

· Esfuerzo Admisible 2.0 kg/cm²
· Modulo de Reacción 2.40 kg/cm
· Clase de Sitio: Tipo D.

· Campo Lejano.

D.  NOTAS RELATIVAS AL REFUERZO

C.  NOTAS RELATIVAS AL HORMIGON

A.  NOTAS GENERALES

B.  NOTAS RELATIVAS AL ACOTAMIENTO

7.  Proteccion de refuerzo y recubrimiento deberá cumplir con las especificaciones
    establecidas en la tabla de recubrimiento de este plano. Ver Tab. No. 2.

6.  La soldadura de campo no se permitirá para acero Grado 60.

5.  El refuerzo de vigas y columnas no deberá ser interrumpido excepto indicación
    contraria en los detalles específicos.

4.  El espesor de hormigón alrededor del empalme no debe ser menor de 2 ∅ ni de 2.5 cm.
    Ver Fig. No.3.

3.  Son considerados como en la misma sección transversal los empalmes que tengan
    las extremidades más próximas a menos de 20% de la longitud de solape, considerandose
    la longitud mayor cuando las dos adyacentes son diferentes. Ver Fig. No.2.

especial en las vigas de los pórticos sismo-resistente.
solapes fuera de la mitad central en columnas y dentro de la zona de confinamiento

La ubicación de solapes seran especificados en cada caso particular. No se permitirá

2.  Los solapes de refuerzos en Columnas y Vigas debera cumplir con los requisitos
    especificados en el ACI-318 actualizado y reproducidos en este plano. Ver Tab. No. 5.

Materiales de este plano. Ver Tab. No.1.
ASTM A615. La Resistencia especificada a la fluencia (fy) es conforme a la Tabla de

1.  El refuerzo de acero para el hormigón deberá ser fabricado con los estandares del

3. Todo el hormigón vaciado en sitio deberá ser vibrado correctamente en todos los
   elementos, tanto verticales como horizontales.

2. Incluir en la mezcla de hormigón un aditivo Plastificante Reductor de Agua, que
   permita  aumentar el revenimiento sin alterar la relación agua/cemento prevista  en las
   especificaciones propias para la resistencias indicadas en este plano.

1. Todo el hormigón vaciado en sitio será del tipo y Resistencia Mínima a Compresión a
   los 28 días ( f'c ), según se especifica en la Tabla de Materiales. (VER TABLA)

4. La tolerancia para el recubrimiento mínimo de concreto en Columnas y Vigas será
   de -1.30 cm y de -1.00 cm para muros. En ningun caso el recubrimiento será
   menor que el diámetro de la varilla especificada.

3. Huecos y Patinillos en muros y losas para las instalaciones sanitarias, eléctricas y
   mecánicas no especificados en estos planos deberán ser sometidos alARQUITECTO/
   INGENIERO para su aprobación.

2.  Para obtener las dimensiones de estos planos no se permitirán el uso de escalímetros.
    Cualquier diferencia en los acotamientos deberá ser informado elARQUITECTO/INGENIERO
    para su aclaración y/o corrección.

1.  La separación de barras están dadas en metros (m). Los diámetros de las
   barras de refuerzo están expresados en unidades metricas.

1. Solicitaciones Sísmicas en conformidad al "Reglamento Para El Diseño De
Estructuras Sanitarias De Concreto", ACI 350-05.

5. El recubrimiento de barras esta dado en centimetros(cm).

5. Profundidad de excavación será:
   Df ≥0.60m

2. Parámetros Preliminares de Suelo (HASTA REALIZACION DE ESTUIDO DE SUELOS).
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ARRANQUE DE
EMPOTRAMIENTO

90 GRADOS 135 GRADOS 180 GRADOS

ARRANQUE DE
EMPOTRAMIENTO

ARRANQUE DE
EMPOTRAMIENTO

*C=ANCHO DE LA COLUMNA

GANCHO A 135ºBARRA (db)
GANCHO A 90º

GANCHO A 180º

(#3) ∅3/8"

(#4) ∅1/2"

(#8) ∅1

(#6) ∅3/4" 8xdb= 6 Plg.

8xdb= 8 Plg.

8xdb= 4 Plg.6 Plg.

12 Plg.

9 Plg.

6xdb=3 Plg.

6xdb=6 Plg.

6xdb=4.5 Plg.

8xdb= 3 Plg.4.5 Plg. 6xdb=2.25 Plg.

DET. DOBLECES DE ARMADURA EN GANCHO ESTANDAR

9 Plg.(25 Cm)

18 Plg.(50 Cm)

14 Plg.(40 Cm)

6.75 Plg.(20 Cm)

12xdb Lg
Ldh (Cms); PARA Fy=4,200 Kg/Cms

F'c=210Kg/Cm2 F'c=240Kg/Cm2 F'c=280Kg/Cm2 F'c=320Kg/Cm2

17 16 15 14

22 21 19 18

33 31 29 27

44 41 38 36

DIAMETRO

 Ldh = Fy*db/17λ    f'c
λ = 1.00 ; para concreto peso normal

ACI.318.14  - acapite: 18.8.5.1
db   DIAMETRO DE LA VARILLA
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NOTAS GENERALES10

TABLA No. 1

TABLA No. 2
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DETALLE HUECO TAPA111
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DET.DOBLECES DE ARMADURA EN GANCHO ESTANDAR2
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LOSA DELANTA (Empotrado)

CIMACIO

CUENCO AMORTIGUADOR

ACERO                      Fy=4200 Kgs/cm2

CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES

CONCRETO F'c=210 Kgs/cm2

Esc. 1 : 110ES-2
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H. DE NIVELACIÓN f'c=100kg/cm2
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H. DE NIVELACIÓN f'c=100kg/cm2

Ø1/2"@0.15

H. DE NIVELACIÓN f'c=100kg/cm2
Esp.=5cm

ESTRUCTURA EXISTENTE

Ø1/2"@0.15

Anclar 15cm con Resina
Epóxica RE-500 ó
EQUIVALENTE

APLICAR ADHERENTE EPÓXICO
TIPO SIKADUR 32 ó equivalente

entre concreto existente y el nuevo
Anclaje Ø1/2"@0.30

1.05

0.40

2.
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0.65 5.08 2.02 10.54 0.41 0.25 1.00

Relleno de Hormigon Ciclopeo
en zona socavada por el agua
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NOTAS DE PROCEDIMIENTO

1.-  REPICAR SUPERFICIE DONDE SE VAYA A VACIAR CONCRETO NUEVO SOBRE ALGUNA
SUPERFICIE DE CONCRETO EXISTENTE.

2.-  LIMPIAR CON AGUA A PRESION LOS RESIDUOS EXISTENTES SOBRE LA SUPERFICIE.

3.-  APLICAR ADHERENTE EPOXICO (Sikadur-32), SEGUN FABRICANTE.

4.-  VACIAR CONCRETO NUEVO.
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40
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0.250.409.420.320.510.30
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0.834.070.50
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Ø1/2''@0.15

LLORONAS
(EN PLANTA CADA 1.50mts A.D.)0.

40

0.
51

1

2

ES-3

23

39.70 39.86

3
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62.90 14.20

79.40

SECCION 2-2 SECCION 3-3

REJILLA ∅1"@0.02m (0.60 x 0.20)

MEDIA CAÑA Ø24'' e=3/8'' S=0.5% Ø24'' ACERO e=3/8''

LEYENDA:

C.I.     CARA INFERIOR
C.S.    CARA SUPERIOR
A.C.    AMBAS CARAS
A.D.    AMBAS DIRECCIONES
C       COLUMNA
M       MURO
Z       ZAPATA
EST.    ESTRIBO
H.       ALTURA
ADIC.   ADICIONAL
ESC.    ESCALA

Esc. 1 : 30ES-3

SECCIÓN 2-22
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SECCIÓN 1-1 OBRA DE TOMA5
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H. DE NIVELACIÓN f'c=100kg/cm2

Ø1/2"@0.15

Ø1/2"@0.15

ESTRUCTURA EXISTENTE

Anclar 15cm con
Resina Epóxica
RE-500 ó
EQUIVALENTE

APLICAR ADHERENTE EPÓXICO
TIPO SIKADUR 32 ó equivalente

entre concreto existente y el nuevo

Anclaje Ø1/2"@0.30
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(EN PLANTA CADA 1.50mts A.D.)
Ø3''PVC SDR-26
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S=0.15%
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Ø1/2''@0.15

Ø1/2''@0.15

MEDIA CAÑAO ACERO Ø24"

SOLDADURA
0.30

0.30

BASE ANGULAR

REFUERSO
METALICO

I''xI''xI/8''

TOLA I/2''

Variable

BARRAS DE 1"
SEPARADAS A 2.00 cm.

MANUBRIO

BISAGRA

LEYENDA DE ELEMENTOS

HORMIGON NUEVO

ELEMENTOS EXISTENTES
Esc. 1 : 30ES-4

SECCIÓN 3-3 CIMACIO3

NOTAS DE PROCEDIMIENTO

1.-  REPICAR SUPERFICIE DONDE SE VAYA A VACIAR CONCRETO NUEVO SOBRE ALGUNA
SUPERFICIE DE CONCRETO EXISTENTE.

2.-  LIMPIAR CON AGUA A PRESION LOS RESIDUOS EXISTENTES SOBRE LA SUPERFICIE.

3.-  APLICAR ADHERENTE EPOXICO (Sikadur-32), SEGUN FABRICANTE.

4.-  VACIAR CONCRETO NUEVO.

Esc.  1 : 100ES-4

ISOMETRIA MEDIA CAÑA TUBO DE ACERO Ø24''1
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